
Для такой системы увлажнение в термостатах-увлажнителях непосред­
ственно перед формованием недостаточно, так как при этом не достига­
ется достаточная степень увлажнения, Для основной сушки (термофикса­
ции) следует применять радиационно-конвективный способ при разработан­
ных режимах вместо влажно-тепловой обработки и конвективного способа 
сушки. Производственная апробация разработанных режимов формования 
системы из эластичного выростка, нетканого материала и капровискоз- 
ной трикотажной подкладки на витебской обувной фабрике „Красный 
Октябрь” при производстве женской модельной обуви показала значитель­
ное улучшение формоустойчивости верха обуви.
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Пути упорядочения нумерации обуви

Условием оптимального функционирования системы стопа-обувь 
является умение правильно подбирать обувь исходя из индивидуальных 
особенностей формы и размеров стоп, возраста и других факторов. Важная 
роль при этом отводится торговле, которая призвана не только осущест­
влять реализацию обуви, но и способствовать развитию культуры ее по­
требления.

Номер обувной колодки соответствует средней длине стопы в милли­
метрах. Учитывая, что стопы при одинаковой длине характеризуются 
различными поперечными размерами и обхватами, предусмотрен выпуск 
обуви одного и того же номера с различной полнотой: малой, средней 
и большой. Полнота характеризуется обхватом колодки на уровне середи­
ны пучков в наклонном сечении 0,68/0,72Д. Однако соотношения между 
обхватом колодки и стопы, необходимые для определения полноты обуви, 
отсутствуют.



Обувь массового производства предназначена для большого числа 
потребителей, каждому из которых свойственно субъективное отношение 
к ее удобству» Изучение впорности обуви и определяющих ее факторов 
[1-3] наглядно показало, что теоретические припуски, применяемые при 
построении колодок, как правило, не соблюдаются при подборе и эксплуа­
тации обуви,

В связи с этим особую актуальность имеет изучение фактических 
соотношений между метрическим номером и средней длиной стоп, а так- 
же обхватов стоп и подобранной впору обуви в ^наклонном сечении
0,68/0,72Д. Результаты такого исследования по методике [4] для мужской 
группы представлены в табл.1.

Разница между номером подобранной обуви и средней длиной стопы 
зависит от вида обуви, ее фасона и способа закрепления на стопе, мате­
риала заготовки и жесткости верха. Для всей обуви, за исключением 
утепленной (полусапожки арт. 130532, ботинки арт.130232), метрический 
номер занижен. Если отклонения не превышают половины метрического 
номера, номинальный соответствует его фактическому содержанию, 
например в полуботинках фас. 912229, 912233, 91229, 342, ботинках фас. 
94221. В то же время метрический номер утепленных полусапожек должен 
быть занижен на один номер, демисезонных полусапожек, сандалет, полу­
ботинок модельных и некоторых фасонов повседневных, наоборот, завы­
шен на номер. Полученные данные свидетельствуют о более полном соот­
ветствии номера и длины стопы в мужской обуви, в женской -  занижение 
номинального номера обуви составляет около двух метрических номеров 
[1]. Таким образом, в обуви разных половозрастных групп имеет место 
отступление от стандартного определения метрического номера. Это, 
в свою очередь, вызывает трудности в ее подборе.

Сопоставительные данные обхватов стоп и внутреннего обхвата 
обуви на уровне пучков в наклонном сечении 0,68/0,72Д показывают, 
что при одинаковой ширине носочной части (К = 0,319 . . .  0,327) и высоте 
каблука (20 мм) в полусапожках (арт. 130532, фас. 942228) и ботинках 
(фас. 942228) впорность обеспечивается практически при совпадении 
обхватов колодки и стоп; в полуботинках же обхват колодки меньше анало­
гичного размера стопы на 6 . . .  7 мм, в сандалетах -  на 10 мм. На соот­
ношение стоп и номера обуви в данном сечении оказывают влияние также 
ее фасон, способ закрепления на стопе, материал заготовки верха и жест­
кость носочной части.

Существенным признаком системы нумерации обуви являются и 
межномерный и межполнотный интервалы, которые должны определяться 
интервалами безразличия (б) ее внутренних размеров. Установлено [5], 
что предел ощущения (X = 0,5 5) для каждого размерного параметра обуви 
дифференцирован в зависимости от систематических факторов и опреде­
ляется (средним квадратическим отклонением разности среднеарифме­
тических размеров колодки и стопы од). Как видно из табл. 1, принятые



Табл. 1. Фактические соотношения стоп и обуви

Артикул Фасон

Конструктивные особенности 
исследуемой обуви

Ширина но- Высота 
сочной каблука 
части, к ftK, мм

Жесткость но­
сочной части

Соотношение между длиной 
стоп и номером обуви

Соотношение между обхватом 
стопы и обхватом колодки 
в сечении 0,68/0,72Д

размер колод­
ки -  СТОПЫ

A, мм

Од, мм
размер ко­
лодки -  
размер сто­
пы Д , мм

О д , мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полусапожки

130532 942228 Из натуральной 0,319 20 Средняя 4,3 6,73 -1 ,3 8,85
кожи, утепленные

115332 942228 Из искусственной 0,319 20 Сред­ - 1 , 6 5,64 -6,1 7,43
кожи, утепленные няя

114225 91521М Из натуральной 0,615 50 Сред­ -3 ,5 5,99 1,2 9,86
кожи, кожаная под­ няя
кладка

Ботинки

130232 942228 Из натуральной 0,319 20 Сред­ 3,7 5,89 -1 .6 9,26
кожи, утепленные, няя
на шнурках

130435 94221 Из натуральной 0,321 20 Сред- 1.7 7,67 -1,1 8,13
кожи, утепленные, няя
спереди застежка
„молния”

130232 8746 Из натуральной 0,509 20 Жест­ -1 ,4 5,45 -4 ,9 9,30
кожи, текстильная кая
подкладка, на шнур­
ках



142145 342 Из натуральной 
кожи, на шнурках

0,179 20 Сред-
НЯЯ

"  0,9 6,31 -15,9 11,53

140146 912229 То же 0,281 20 То же -  2,6 5,02 -12,6 10,02
142145 912224 ттПтм 0,322 20 -  3,9 5,32 -6 ,5 9,55
140135 91228 0,360 20 “  3,7 6,14 -4 ,6 9,29
140135 912233 0,361 20 -2,1 6,14 -8 ,0 9,29
140135 91229 Из искусственной 

кожи, на шнурках
0,397 20 ~ — «0,4 5,79 -8 ,7 7,99

140131 91229 Из натуральной 
кожи, на шнурках

0,397 20 Я»’1» 0,3 7,67 -6 ,3 13,19

140121 874а Из натуральной 
кожи, на шнурках, 
отрезная союзка

0,509 20 Жест­
кая

-  1,6 4,99 -8 ,0 7,30

141132 912264 Из натуральной 
кожи, со вставными 
резинками, отрезнай 
союзка

0,386 20 Сред­
няя

-5,2 4,63 -  14,5 6,25

142145 912286 Из искусственной 
кожи, на шнурках

0,320 25 То же -3,3 5,28 -1 ,7 10,57

140155 912211 Из натуральной 
кожи, на шнурках

0,398 25 шт*3шт -3,1 6,23 -  12,0 10,37

140735 912223 То же 0,378 30 шт**шт «4,3 5,53 -  12,2 10,32
142132 913120 0,274 30 -3,6 13,80 -  12,0 11,06
142180 313217 0,369 30 

Полуботинки модельные

-  5,8 677 -  5,8 10,32

142145 913124М Из натуральной 0,302 30 Сред- -  4,2 4,89 -2 ,5 10,55
кожи, на шнурках няя



Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

140735 91323М Тс же 0,398 30 То же -4 ,7 5,33 -  10,4 8,69

140155 91421М Из искусственной 
кожи, на шнурках

0,536 40 Сред-
няя

«5,6 5,53 -  12,2 8,88

142125 91512М Из натуральной 
кожи, на шнурках

0,558 50 

Сандалеты

-  2,8 6,21 -5 ,2 11,20

145435 7103211 Из натуральной 
кожи, бесподкладоч­
ные, открытый носок

0,327 20 Мягкая -4 ,3 377 -9 ,7 8,10

Примечание.  По каждому артикулу обуви измерялись стопы 100 чел. (п = 100), которые при подборе признали ее впорной.



интервалы безразличия по определяющим тип стопы ведущим признакам 
ниже их действительных значений. Поэтому неизбежны просчеты в удовле­
творенности потребителей проектируемыми изделиями.

Таким образом, обувь, предназначенная для определенных типов стоп, 
с учетом влияния систематических факторов должна маркиооваться одним 
номером и иметь одну полноту. Только в этом случае возможно использо­
вание в торговых предприятиях устройств для измерения размеров стопы 
с одновременным определением соответствующего номера и полноты 
обуви. При существующей же системе присвоения обуви номера и полноты 
для каждой ее разновидности необходимо располагать сопоставительными 
данными размеров стоп и колодки.

Отклонение фактических номеров и полнот обуви от номинальных 
создает трудности не только при ее подборе, но и вызывает неточности 
размерио'Полнотных шкал и заявок торговли на поставку кожаной обуви. 
Неточное определение потребности в обуви отдельных размеров и полнот 
приводит к ошибкам в планировании объемов ее производства и распре­
деления. Предлагаемые рекомендации позволят снизить потери от затова­
ривания торговой сети обувью неходовых номеров и полнот, что в свою 
очередь будет способствовать увеличению охвата населения впорной 
обувью, скорости ее реализации, повышению культуры торговли,
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Оценка номенклатуры гигиенических свойств 
и показателей качества обуви

Сложившаяся практика оценки уровня качества обуви художествен- 
но-техническими советами (ХТС) не обеспечивает необходимой объектив­
ности и сравнимости изделий одинакового назначения. Это связано с тем, 
что она ориентирована главным образом на определение соответствия


