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Все проанализированные образцы белого вина соответствуют требо

ваниям Caнllиll 63 (не более 15 мг/дм3). Вместе с тем наибольшее коли 
чество железа содержится в образце вина No 6. 

Г.М. Власова, канд. тех. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

Е.А. Кожух, стажер 

ГУ «Центр судебных экспертиз и криминалистики 
Министерства юстиции Республики Беларусы1 (Минск) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТОВАРНЫХ СВОЙСТВ ПУШНОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

зимних видов 

Экспертная методика представляет сооои программу действий, 

предписывающую эксперту в категорической или рекомендательной 

форме использовать определенные методы исследования объектов. по

следовательность и процедуру применения этих методов . 

В целях обеспечения унификадии методов контроля качества пуш

ных полуфабрикатов зимних видов и методического еди:нообразия экс

пертной практики, сокращения трудовых и временных затрат при про

изводстве экспертиз, повышения результативностп исследования вами 

разработаны методические подходы к оцеВRе товарных свойств пушно

го полуфабриката зимних видов. 

В разработанной методике определены объект и предмет эксперти

зы очерчен круг экспертных задач, предложена классификадия основ

ных пороков пушного полуфабриката зимних видов, причи:в их возни:к

вовения и рекомендованы уровни снижения их качества в процентном 

выражении по наличию дефектов. а также представлен альбом с фото

изображениями некоторых пороков пушного полуфабриката зимних 

видов. С исполь:ювавием стандартного приложения Mic1·0 oft Office Ac
cess создан электронный каталог пороков пушного полуфабриката зим

них видов . Уникальность разработанвой методики заключается в ал

горитме определения уровня снижения качества меха . Критерпями, 

используемыми при оценке товарных свойств , являются требования 

к качеству конкретного вида пушного полуфабриката, изложенные 

в ТППА. 
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При проведении оценочной экспер·rизы пушного полуфабриката 

зимниJс видов реша1отся следующие за.да•ш: определение 1•оварвой при

надлежности объекта исследования; оценка изменения качества полу

фабриката (наличие пороков. причин их во:нrикновения, влияние на 

качество и пригодность для дальнейшего использования); установление 

причинно-следственной связи между конкретными факторами и каче

ственными характеристиками пушного полуфабриката; определение 

соответствия (несоответствия) фактических характеристик объекта (сор

та, размера, группы пороков) маркировочным данным, указанным на 

ярльmах, этикетка..'С, ш•r•ампах· оцеuка соо•1•ве•1•с1·вия (несоо•гветствия) 

фактических показателей качества пушного полуфабриката (группа по

роков - сорт) базовым характеристикам или показателям качества, 

установленным в ТППА; установление фактических данных. связан

ных с соблюдением (несоблюдением) правил маркировки, упаковки, 

транспортированиn, хранения и эксплуа·rац.ии пушного полуфабрика:га 

зимних видов. 

Согласно разработанной методике, экспертное исследование пуш

ного полуфабриката зимних видов включает следующие этапы: опреде

ление качества объекта исследования по внешнему виду; вы.явление по

роков: определение качества по физико-химическим показател.ям (при 

необходимости); определение уровня снижения качества меха; исследо

вание маркировочных данных (при необходимости); документальное 

оформление результатов экспер•гизы. 

Качество пушных полуфабрикатов аимних видов определяется пу

тем внешнего осмотра. В случае необходимости ответов на вопросы, 

связанные с определением качества по физико-химическим показате

лnм , возможно проведение лабора:юрвъrх исследован.ий с испольаова

нием специальной приборной базы. К данному исследованию в зависи

мости от его сложости могут быть привлечены специалисты, сведущие 

в области химии, физики и материаловедения. 

ЕЛ. Гончарова, канд. техн. наук 

БТЭУ ПК (Гомель) 

АКТИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ 

НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРЕТОВ 

Современной тенденцией упаковочной индустрии стало придание 
полимерноИ упакQвКе не •голъко нужного уровня барьерных и механи

ческих свойств, во и способности выполня1ъ дополнительные функции. 

Фактически идет эволюция созда.ва.емых человеком упа.ковочв.ъrх мате
риалов от простых к многофункциональным - активным, саморегули

руемым, самора;3лагающимся . На сегодняшний день в мире известна 

широкая номенклатура биоразлагаемых упаковочных материалов, по

лученвъrх на основе биополимеров путем синтеза, а также :композицио-
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