
Следуе1• отметить, что при производстве деталей низа обуви с при

менением полиуретана образуются отходы, проблема утилизации кото

рых тоит достаточно остро. Свойства полимерных материалов непре

рывно улучшаются за счет введения различных добавок и наполните

лей . Они обладают повышенвой сопротивляемостью по отношению к 

механическому, химическому воздействию , что препятствует их естест

венному разложению под вm1янием природных факторов. Поэтому тра 

диционные способы утилизации - депонирование и сжигание - для 

полиуретанов неприемлемы вследствие нанесения ушерба окружающей 

среде. Кроме того, полимерное сырье достаточ:но дорогостояшее и почти 
во всем объеме закупается за рубежом. Это в свою очередь диктует по

требность использования отходов полимерных материалов, а в частности 

полиуретанов в качестве вторичного сырья для производства деталей 

низа обуви. 

С целью решения этих проблем на частном предприятии ~Обувное 

ремесло • разработана технология получения подошвенных материалов 

из отходов термопластического полиуретана. В настоящее время полу

чена опытная партия пластин, которые прошли исnытания по физи

ко-механическим показателям. Установлено, что изготовленные плас

тины могут быть рекомендованы для ремонта низа обуви. Па пластины 

из термопластичного полиуретана разработавы технические условия, 

которые прошли государственную регистрацию . 

Таким образом, применение разработанной технолог~ш получения 

пластин из отходов термопластичного полиуретана методом литья под 

давлением на инжекционно-литиевой мв.шине позволяет расширить ас

сортимент материалов для низа обуви и решить вопрос утилизации об

разующихся отходов. 
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ПРОДУКТЫ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НА3НА ЧЕНИЯ: 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Современное развитие э1<оном~:rки характеризуется высо1<ой интен

сивностью разработки и появления на продовольственном рынке обога

тительных проду1<тов и фувкциональ.ного нааначения. Достаточно слож
но установить четкую граниду между ними и обычными продуктами, 

та1< к111< их уникальный состав и соотношен"Ие компонентов позволяют 

использовать даже традиционные массовые продукты питания в оздо

ровительных целях . Поэтому в последнее время на продовольственном 
рынке продолжают появляться продукты, не соответствующие статусу 

обогатительных ит1 функциональных. 
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Однако несмотря на это ассортимент данных продуктов непрерыв

но обновляется и является хорошим дополнением I< продуктам про

филактической и оздоровительной направленности, а также для пози 

тивного влияния на предотвращение и развитие широкого спе:ктра 

болезней . 

:Нау•шый подход к проблеме обеспечивается исследованиями уче

НЬL'< в области химии, биохимии, физики продуктов питания, диетоло

гии и медицинской профилактики. 

Можно выделить некоторые характерные направления воздействия 

обогащенных и функциональных продуктов питания на организм чело

века: восполнение дефицита существу10щ1Lх факторов питания; опти

мизация витаминного и минерального состава; повышение резистент

ности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды; 

позитивное влияние на физиологию желудочно-кишечного тракта; на

личие элементов, обладающих антио:ксидавтной активностью и др. 

Значение подобных проду:ктов актуально для Республпки Беларусь, 

так как часть населения проживает в экологичес~<и неблагоприятных 

района..х, работает в условиях несбалансированного питания, вредных 

физических, химичес:ких и прочих отрицательных воздействий . 

Разработана серия продуктов. в том числе хлебобулочных изделий, 

обогащенных молочными и растительными добав~<ами, биологически 

активными веществами, белоксодержащими проду~<.тами, витаминами, 

минеральными веществами и другими компонентами натурального 

происхождения; также разработаны научно обоснованные рецептуры 

данных продуктов. 

Технологическими принципами и методологическими подходами 

к формированию обогащенных и функциональных продуктов питания 

я:вляютс.я: технологическая совместимость компонентов пищевых сис

тем; сохранение нативных свойств (биологической акти:вности): форми

рование физиологической ценности пищевого продукта; улучшение 

потребительского качества продукции; идентификация вводимых ин

гредиентов с определенной биологической активностью (химическая 

природа. содержание и т .д.) . 
Для наращивания и расширения объемов производства функцио

нальных продуктов питания необходимы дальнейшие исследования по 

совершенствованшо соответствующих технологий, проведению клини

ческих апробаций и отработке методов их качественной оценки. 

В то же врем.я необходимо посто.явво решать такие задачи, как фор

мирование и постоянное совершенствование за.конодательвой и норма

тивно-правовой базы; научное обеспечение и сопровождение разработок 

в данных направлениях; внедрение новых технологий по переработке 

продовольственного сырья (в том числе вторичных сырьевых ресурсов): 

совершенствова.вие системы: контроля качества и безопасности продо

вольственного сырья и продуктов питания; совершенствование ценово

го и налогового регулирования производства (стимулирование деятель

ности производств путем снижения налогообложения) и оборота пище-
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вой продукции; увеличеаие проиt~в<щс·гва обогащенных проду~<тов и 
особенно функциональной направленности для различных континген-

1•ов населения. 
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ДЕФЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ 

ОсновнЫМJ~ дефектами низа обуви , возаиI<а.ющими при э~<сплуата 
ции являются: перелом подопrвы, выкрап.rивание подопrвы, расслаива

ние подошвы , отрыв rюдош:вы, отнлеива.ние подошвы, сквозной износ 

подошвы, отрыв ранта, отклеивание крокуля; рас~<ол, перелом, отрьm, 

отставание каблука; отставание набойки из-за повреждения втулки, из

нашивание подметок (стелек) , механическое повреждение деталей низа . 

Подошвенные клеевые скрепления (подош:в. подложе~<, платформ) 
разрушаются довольно часто . Обычно подошвы отклеиваются в носоч

ном участке , а также в прилегающем участке наружного или внутрен

него пучка. Данный дефект представлен на рисунке (е ) - отклеилась 

подошва во внутреннем пучке. 
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Особенностью износа резиновых пористых подошв являются вы
крашивание краев в носочной части из-за систематических ударов при 

ходьбе переднего ~<рая подошвы о неровности опорной поверхности. 

Нарушение ~<аблучных с~<реплений низких каблуков в эксплуата

ционных условиях внешне выражается в отслаивании задней части 

каблу~<а от подошвы или совме твом отслаивании пяточной части по

дошвы и каблука по заднему кршо . Случ~ полного отрыва низких каб

луков набтодаются относительно редко . Гора:що чаще частично или 
полностью отрываются средние и высокие ~<аблу~<п. 
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