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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ИСКУССТВЕННОГО МЕХА ДЛЯ ИГРУШЕК 

Увеличение спроса на искусственный мех дл.я игрушек и поддержание 

теlfденции потребности в разнообразных структурах и колористическом 

оформлении обусловливает необходимость постоянного и своевременного 

обновления структуры ассортимента, поддержание высокого уровн.я качес­

тва меха. Известно, что пути оптимизации качества искусственного меха 

реализуются посредством обоснования и аргументированного выбора необ­

ходимых объективных параметров строения ворса и номенклатуры потре­

бительских свойств . Выбор и обоснование критериев оптимизации предла­

гается разделить на два этапа. На первом этапе предварительного исследо­

вания приоритетные параметры могут быть определены в процессе социо­

логического исследования эксплуатации изделий и возможных изменений 

состо.яни.я ворсового покрова. 

Социологическое исследование проводилось путем опроса работников 

детских садов. Результаты предпочтений потребителей выражены следую­

щим образом. Относительно длины ворса наиболее предпочтительным яв­

ляется пизковорсовый мех (10- 12 мм), менее предпочтителен длинновор­
совый. По вопросу окраски игрушек дл.я детей более предпочтительными 

являются естественные окраски (серый волчонок), фантазийкых тонов (са­

латовая мышка), менее привлекательны игрушки комбинированных цве­

тов. Потребители указали на следующие изменения ворсового покрова в 

процессе эксплуатации: изменение окраски {выцветание), поглощение пы­

ли, загрязнение, скатывание ворса и образование пучков, пиллей, свойла­

чиваиие в отдельных местах и старение изделия в связи с существенными 

изменениями внешнего вида. Относительно времени начала существенного 

изменения состо.яви.я ворса высказаны неоднозначные суждения: от 2-3 
месяцев и до года. При интенсивных играх в детском саду изменение ворса 

происходит через неделю, что свидетельствует о невысокой стойкости вор­

са к механическим воздействипм: давлению, сжатию, трению, поглажива­

нию. Существенные изменения ltроисходят в ворсовом покрове после пер­

вой стирки или чистки, что обусловливает недостаточную стойкость ворса 

к этим обработкан:. В соответствии с :пим требования потребителей к ка­

честву меха можно объединить в две группы: 

- качество колористического оформления и состо.яни.я ворсового пок­

рова: .яркие тона, естественна.я окраска, длина ворса короткая, ворс гус­

той, пушистый, мягкий, блестпщий, равномерный; 

- свойства безопасности и долговечности: безвредность, стойкость ок­

раски, несминаемость, стойкость к сваливанию ворса, стойкость к истира­

нию, к стирке, легкость восстановления ворса. 

На основании предпочтений покупателей и анализа свойств для оцен­

ки качества искусственного меха для игрушек в качестве единичных кри­

териев предлагаются: равномерность ворсовой поверхности, рассыпча­

тость ворса, застилистость грунта, пышность ворса, блеск, туше, несминае­

мость, художественно-колористическое оформление. 

Второй этап обоснования критериев заключается в оценке значимости 

их группой экспертов методом ранжирования и определении коэффициен-
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тов весомос'l'И. В резуль'l'ате оценки более предпочтительными являются: 
художественно-колористическое оформление, равномерность ворсовой по­

верхности, застилистость грунта , рассыпчатость, несминаемость, которые 

предлагаются в качестве критериев оптимизации качества искусствевно1'0 

меха для игрушек. Менее значимыми оказались блеск, туше, пышность. 

Г.В. Жикин.а, Н.М. Ilесмеяов, Н.В. Устик 

БГЭУ (Мин.ск) 

РОЛЬ УПАКОВКИ В СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУВНЫХ ТОВАРОВ 

Среди факторов, сохраняющих качество непродовольственных товаров, 
в том числе и обуви, одно из них ведущих мест привад.лежит упаковке. 

Упаковка - средство или ком:плекс средств, обеспечивающие защи1·у 
продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загрязнения, а 

также процесс обращения продукции. 

Некачественная упаковка приводит к изменению потребительских 

свойств товара. На этапах стадии товародвижения (транспортироваI01е, 
хранение и реализация) торговля имеет эффективную возможность регу­
лировать эти этапы с позиции сохранения уровt1я качества товаров . 

Проведенные нами исследования на примере обувных товаров под­
тверждают это. Упаковка способствует доведению до потребителей обуви 

высокого качества. 

Потребительская тара (полужесткая упаковка) для обуви постоянно 
совершенствуется за счет внедРевия новых марок картона, его обработки и 
отделки. И от качественного уровня зависит сохранность обуви не только 

при транспортировании, хранении на складах, а и у непосредственного 

потребителя. 

Влияние потребительской тары (коробок) на сохранение качества изу­
чалось нами на примере обуви производства предприятий концерна "Бел­
легnром" СП "Ле Гранд" и ОАО "Бара.новичская обувная фабрика". 

Экспертная оценка проводилась по показателям вместимости, воздей­

ствия влаги, формоустойчивости при нагрузках и художественно-химичес­

кому оформлению. 

Нами установлено, что в партии обуви (на примере магазина "Про­
минвест") размеры потребительской тары (коробок) одинаковы, хотн 

оценке подвергалась упаковка различных размеров. 

Согласно ГОСТ 16534 "Коробки картонные для обуви" размер короб­

ки, используемой СП "Ле Гранд", равен для обуви размера 41(255 мм) -
280х140 мм; а используемой ОАО "Барановичская обувная фабрика" -
265х180 J\IM (размер 39 (245 мм)) . 

Модели обуви для экспертной оценки были взяты идентичные пu 
виду, половозрастнму назначению, материалу верха и низа обуви . 

Согласно ГОСТ 7296 при упаковке обувь не должна упираться в стенки . 
Экспертная оценка производилась в баллах. 
Максимальное коли>1ество баллов - 5 (отл11чно), мипимw1ьное 1 балл 

(очень плохо). 

В результате экспертной оценки установлено, что потребительская тара 
СП "Ле Гранд" по всем показателям - вместЮ\l[ОСТЬ, качество материала -
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