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ОЦЕНКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАМНЕЙ 

Оценка ювелирных изделий и драгоценных камней является одним из наи-
более распространенных видов оценки имущества, необходимых при залоге, 
разделе имущества, наследовании, при определении налоговой базы, при воз-
врате товара, а иногда просто при покупке-продаже.  

Существует несколько видов оценки ювелирных изделий, в том числе 
с бриллиантами и другими драгоценными камнями. 

Геммологическая оценка охватывает комплекс экспертных диагностиче-
ских и оценочных процедур в отношении ювелирных камней и включает в себя: 
идентификацию материала ювелирной вставки; определение природы проис-
хождения минерала (материала вставки); установление факта наличия и вида 
облагораживания ювелирных камней; определение качественных характери-
стик камня в соответствии с выбранной системой оценки. 

Комплексная оценка устанавливает соответствие ювелирного изделия 
в целом и в частности качественным характеристикам, определенным в соот-
ветствии с использовавшимися нормативными документами. Комплексная 
оценка включает в себя: 

 геммологическую оценку;
 пробирную экспертизу, определяющую состав сплава драгоценного ме-

талла и его соответствие действующей системе проб; 
 металловедческую экспертизу, выявляющую наличие или отсутствие

дефектов в структуре металла; 
 технологическую экспертизу, устанавливающую методику производства

ювелирного изделия и возможные отклонения от стандартов изготовления; 
 товароведческую экспертизу, определяющую соответствие основных

потребительских свойств ювелирного изделия необходимым стандартам и тре-
бованиям к качеству ювелирных изделий, в том числе сохранность и степень 
износа (в случае с изделием бывшем в употреблении); 

 историко-художественную экспертизу, указывающую степень уникаль-
ности или типичности ювелирного изделия, принадлежности к определенному 
временному и технолого-стилистическому периоду. 

Стоимостная оценка ювелирных изделий производится на основании ре-
зультатов геммологической или комплексной оценок. В результате ее проведе-
ния качественные характеристики изделий и драгоценных камней получают де-
нежное выражение. При определении стоимости ювелирных изделий исполь-
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зуются методы, основанные преимущественно на сравнении оцениваемого 
предмета с выбранным аналогом, а также методы, базирующиеся на расчете за-
трат на создание аналога или полной копии предмета оценки.  

При проведении комплекса работ по оценке, в большинстве случаев, опре-
деляется рыночная стоимость, но также может быть определен и иной вид 
стоимости (ликвидационная или инвестиционная стоимость). 

При производстве стоимостной оценки ювелирных изделий могут прини-
маться во внимание обзоры и индексы, отражающие общий уровень рыночных 
цен на рынке драгоценных камней и ювелирных изделий, такие как: Rapaport 
Diamond Report (для бриллиантов); IDEX Diamond Price Index (для бриллиан-
тов); The GemGuide (для бриллиантов и других ювелирных камней); Palmieri's 
Market Monitor (для бриллиантов и ювелирных камней); Michelsen Gemstone 
Index (для ювелирных камней). 

Таким образом, основными видами оценки ювелирных изделий являются: 
геммологическая оценка, комплексная оценка и стоимостная оценка. 
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